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Veel succes!

1
Butylacrylaat is de triviale naam van een ester met de formule:


[image: image11.wmf]N

H

C

H

2

N

H

C

O

C

H

2

C

O

N

H

C

H

2

N

H

C

O

C

H

2

C

O

6

6

4

4


3
a
Geef de structuurformules van de stoffen waaruit butylacrylaat wordt 

gemaakt.

2
b
Geef een omschrijving van de systematische naam van butylacrylaat.


Butylacrylaat kan polymeriseren tot polybutylacrylaat.

3
c
Geef de structuurformule van een stukje van een polybutylacrylaatmolecuul (drie eenheden).


De lijmlaag van veel stickers bestaat uit polybutylacrylaat. Als je een prijsstickertje van een artikel, bijvoorbeeld een glas, verwijdert, blijft de lijmlaag vaak voor een deel op het glas achter. Het is onmogelijk de lijmlaag weg te halen met water. Het lukt wel met wasbenzine.

2
d
Geef hiervoor een verklaring.

2
Teflon is een kunststof die voor verschillende doeleinden geschikt is. Teflon wordt bijvoorbeeld gebruikt als isolatiemateriaal rond elektrische kabels en als anti-aanbaklaag in braadpannen.


Teflon smelt bij een temperatuur van 327 °C.

2
a
Zal teflon tot de thermoplasten of tot de thermoharders behoren? Licht je antwoord toe.


De grondstof voor teflon is freon-2,2. De systematische naam van freon-2,2 is chloordifluormethaan.


Door verhitten van freon-2,2 tot een temperatuur van 800 °C ontstaat tetrafluoretheen. Hierbij komt eveneens HCl vrij.

3
b
Geef de vergelijking van deze reactie in structuurformules.


Tetrafluoretheen polymeriseert vervolgens tot een kunststof met de naam teflon.

1
c
Is deze polymerisatie een additiepolymerisatie of een condensatiepolymerisatie? Leg uit.

3
d
Geef de structuurformule van een stukje van een teflonmolecuul (drie eenheden).

3
Nylon-6,6 wordt vervaardigd uit 1,6-hexaandiamine en hexaandizuur.



3
Geef een stukje van dit condensatiepolymeer in structuurformules weer. In het stukje moeten 2 moleculen van beide monomeren verwerkt zijn.

1
a

12
8
b
ester van propeenzuur en 1 butanol


c
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d
polyacrylaat is hydrofoob en zal dus niet oplossen in water. Wasbenzine is ook 



hydrofoob en dus lost polyacrylaat wel op in wasbenzine

2
a
Thermoplast want het heeft een smeltpunt

6

b
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6
d
additie want het monomeer is een alkeen
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